
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①集計対象：φ28.6、φ21.8、φ19.3ｿｹｯﾄ出荷品(Invoice No.080125～090105、計11回、鋼材溶解番号毎に１個抜取り検査)

化学成分検査

②検査鋼材：40Cr鋼材(JIS鋼材SCr440H相当)
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溶解番号
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08.9.3

78CA0546 87CA0377
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08.10.22 08.10.22

78CA6635
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88CA3238 88CA3410 82CA3750 82DA5618 7112773 81CB4307

ＡＴＣ：アンダーソンテクノロジー株式会社 
他の化学成分についても、規定値内にあることを確認している。 


